InstrUija montaiu DESKI KOMPOZYTOWE

PLAST

SRODKI BEZPIECZENSTWA

Podstawowg zasadg jest wymog pracy w odpowiedniej odziezy roboczej, ktéra ma chronic¢
newralgiczne miejsca ciata, narazone na uszkodzenia i zapobiega¢ wypadkom polegajgcym np. na
wciggnieciu w maszyne odstajgcych czesci ubrania. Podstawowa odziez robocza to rekawice,
nakrycie gtowy, odpowiednie obuwie oraz kombinezon roboczy. Niektore stanowiska pracy musza
by¢ takze wyposazone w kaski ochronne. Wazne jest takze odpowiednie zabezpieczenie samego
miejsca pracy: zapewnienie antyposlizgowej podtogi, odpowiedniego Swiatta i wystarczajgcej ilosci
miejsca w poblizu maszyn. Osoby pracujgce w hatasie muszg pracowa¢ w odpowiednich
stuchawkach, a osoby pracujgce w pyle muszg mie¢ okulary ochronne i maseczki.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy zapoznac sie z niniejszg instrukcja.

Produkty PLASTWOOD przeznaczone sg wylgcznie do stosowania na zewnatrz, zgodnie z
przeznaczeniem. Przed rozpoczeciem montazu wszystkie deski i profile nalezy sezonowaé przez
ok. 24 godziny w miejscu montazu. Nie nalezy montowa¢ desek w czasie opaddw atmosferycznych
oraz przy temperaturze ponizej 5 stopni Celsjusza. Kompozyt mozna cig¢, wierci¢ i montowac
uzywajgc standardowych narzedzi do obrébki drewna. Produkty PLASTWOOD nie mogg by¢
uzywane jako elementy konstrukcyjne. Kompozyt pod wptywem wysokiej temperatury zwieksza
swojg objetos¢, w zwigzku z czym nalezy pamieta¢ o pozostawieniu dylatacji. Zaleca sig, aby
montaz zostat przeprowadzony przez wyspecjalizowane i przeszkolone firmy budowlane. Firma
DOMO Pawet Kubik nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody lub uszkodzenia produktu wynikajace
z wadliwego montazu. MontaZz niezgodny z niniejszg instrukcjg pozbawia uzytkownika prawa do
gwaranciji.

ELEMENTY SYSTEMU TARASOWEGO:

deska kompozytowa

legar

listwa cokotowa / listwa kgtowa
klips startowy / klips montazowy
wkrety

WYKAZ NARZEDZI NIEZBEDNYCH DO MONTAZU

Pita do drewna, poziomica, wkretarka, otéwek, zestaw wiertet, mtotek gumowy, klej montazowy
(*opcjonalnie) - nie naktadaj zadnego kleju do PCV ani tego typu, tasma miernicza, kotki do betonu,
wkrety do drewna / metalu, klej elastomerowy.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Deski tarasowe PLASTWOOD nalezy montowaé na wczesniej przygotowanym podtozu. Wykonanie
podtoza powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi. Podczas przygotowania
podtoza nalezy zwrdci¢ uwage na swobodne odprowadzenie wody poza obszar tarasu. Dotyczy to
zaréwno taraséw wykonanych na poziomie gruntu jak i taraséw nadziemnych.

Podane ponizej informacje majg charakter wytgcznie informacyjny - wykonanie podtoza odbywa sie
na wytgczng odpowiedzialnos¢ wykonawcy.

Taras mozna montowac na:

wylewce betonowej ze spadkiem 0,5% - 1%, zaizolowanej przeciwwilgociowo

konstrukcji aluminiowej lub stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie

konstrukcji drewnianej



fundamencie punktowym - odpowiednio przygotowanym gruncie (prefabrykaty betonowe osadzone
w gruncie oraz wypoziomowane zgodnie ze sztukg budowlang), zabezpieczonym przed
porastaniem roslinnosci, przez wytozenie geowtdkning

dachu w systemie odwréconym (na wspornikach regulowanych z tworzyw sztucznych,
dedykowanych do kompozytu)

PODtOZE BETONOWE

Podtoze musi by¢ stabilne i ptaskie z zachowanym spadkiem min. 0,5% tj. 5mm / 1m, w kierunku
przeciwnym do $cian budynku. Utozenie deski w ten sposéb, zapewnia optymalny odptyw wody z
tarasu powodujgc, ze woda nie zalega ani na deskach ani pod nimi.

Nalezy pamieta¢ o tym, ze:

legaréw nie mozna zagtebia¢ w betonie

nalezy zachowa¢ identyczng odlegtos¢ miedzy legarami

desek nie wolno mocowac¢ ani klei¢ bezposrednio do podtoza

pod deskami i wokét desek nalezy zostawi¢ szczeliny wentylacyjne

poditoze nalezy wykonaé z ogdlnie przyjetymi przepisami budowlanymi i sztukg budowlang

KONSTRUKCJA STALOWA / DREWNIANA Z WYKORZYSTANIEM PODPOR KLINOWYCH

Legar kompozytowy nie jest legarem konstrukcyjnym i nie moze byé podpierany punktowo. Legary
mozemy uktadaé réwniez na konstrukcji stalowej / drewnianej / aluminiowej o odpowiedniej
nosnosci lub na wspornikach z tworzyw sztucznych dedykowanych do tego typu montazu. Legar
musi posiadaé co najmniej 3 punkty podparcia z maksymalng odlegtoscig pomiedzy nimi wynoszgcg
350mm. Podtoze musi by¢ stabilne i ptaskie z zachowanym spadkiem 0,5% tj. 5mm / 1m w kierunku
przeciwnym do scian budynku. Legar przytwierdzamy do podtoza w kazdym z punktéw podparcia.

PODLOZE NA GRUNCIE - TARAS MONTOWANY NA PODPORACH BETONOWYCH

W przypadku montazu na gruncie nalezy najpierw wywierci¢ otwory w ziemi na gtebokos¢ ponizej
przemarzania gruntu, zalezna od regionu. Wywiercone otwory nalezy zazbroi¢ i zala¢ odpowiednio
przygotowanym betonem. Powyzej gruntu, centralnie na wykonanych otworach, nalezy umiescic¢
np. tekturowe ostony dla betonu na wysoko$¢ tarasu (nalezy uwzgledni¢ grubosé legara oraz
deski). Cato$¢ nalezy wykona¢ w spadku 0,5% tj. 5mm/1m. Maksymalne odlegto$ci pomiedzy
poszczegodlnymi punktami / filarami podparcia legaréw to 350 mm. Mozliwe jest takze wykonanie
tarasu z mniejszg iloscig filarow / podpdr poprzez wylanie na catosci tarasu ptyty zelbetonowej. Inng
mozliwoscig jest potozenie na filarach / podporach kantéwek aluminiowych lub drewnianych o
wiekszej nosnosci niz legar WPC. Te rozwigzania wymagajg jednak indywidualnego
zaprojektowania tarasu przez osoby, ktére posiadajg do tego stosowne uprawnienia.

PODLOZE NA GRUNCIE - TARAS MONTOWANY NA BLOCZKACH BETONOWYCH

W przypadku montazu na bloczkach betonowych nalezy najpierw usung¢ wierzchnig warstwe ziemi
na gtebokos¢ okoto 20-30cm. Nastepnie na miejsce usunietej warstwy ziemi nalezy nawiez¢ zwiru
oraz zagesci¢ cato$¢ tak, aby uniemozliwi¢ dalsze osiadanie kamieni. Na tak przygotowane podioze
nalezy utozy¢ bloczki betonowe w takiej odlegtoéci od siebie, aby wolna przestrzern miedzy
punktami podparcia legarow nie byta wieksza niz 350mm. W przypadku wyboru tego sposobu
montazu trzeba liczy¢ sie z tym, Ze istnieje mozliwos¢ ruchu podioza w okresie zimowym, a to z
kolei moze przetozy¢ sie na powierzchnie tarasu, za co firma DOMO Pawet Kubik nie ponosi
odpowiedzialnosci.

PODLOZE NA BALKONIE LUB KONSTRUKCJI DACHU ODWROCONEGO Z HYDROIZOLACJA

W przypadku wykonywania taraséw ptywajgcych, nalezy utozy¢ legary w postaci tzw. ramy. Ma to
miejsce podczas montazu np. na balkonach, garazach itp., gdzie wykonana jest hydroizolacja
pozioma. Aby ufozy¢ tzw. rame w pierwszej kolejnosci nalezy utozy¢ legary po zewnetrznych
krawedziach tarasu, a nastepnie utozy¢ legary luzno, prostopadle do montowanej deski, w
maksymalnej odlegtosci wynoszacej 350mm (miedzy osiami legara) od siebie oraz wykonac
dodatkowe wzmocnienia poprzeczne pomiedzy legarami. Catosé nalezy wykonaé w spadku od



budynku minimum 0,5% tj. 5mm / 1m, co pozwoli na swobodne odprowadzenie wody poza obszar
tarasu. Dotyczy to zardwno konstrukgji, na ktérych mocowane sg legary, jak i deski tarasowej.

W przypadku tarasu o niewielkiej wadze oraz powierzchni, nalezy dodatkowo zastosowac
obcigzniki z ptyt betonowych, ktére uktadane sg na rogach tarasu. Obcigzniki mocujemy za pomaca
katowych tgcz ciesielskich, przykrecajgc je do obciaznika i legara.

UKLADANIE LEGAROW
Wybér podkonstrukcji uzalezniony jest od podfoza, na jakim wykonywany bedzie taras.
Legary ukladamy w odlegtosci 350mm miedzy osiami legarow. Uktadanie nalezy wykonywac tak,
zeby legary lezaty na ptasko, rowkami do gory. Rowki te sg specjalnie rozmieszczone w takich
miejscach, aby klipsy montazowe zostaty zamontowane prawidtowo. Pomiedzy $ciang, a legarem
nalezy pozostawi¢ 50 mm przerwe. Aby umozliwi¢ dobry odptyw wody z powierzchni pod tarasem
oraz zadba¢ o prawidiowe zachowanie elementéw podczas uzytkowania tarasu, nalezy zrobi¢
przerwe dylatacyjng 10 mm przy czotowym potgczeniu legaréw. Legary mocujemy do betonu za
pomocg wkretéw osadzonych w kotkach rozporowych 6 mm x 80 mm (legaréw nie wolno
umieszcza¢ w betonie). Aby przymocowac legar kompozytowy do ptyty betonowej, wiekszym
wierttem nalezy nawierci¢ gérng Sciane legara na minimum szerokos¢ gtowki wkreta z podkiadka, a
dolng sciane nawierci¢ waskim wierttem tak, aby uzyskac otwoér prowadzacy wkret. Legary powinny
by¢ mocowane do podioza w odlegtosci co najmniej 600 mm, natomiast pierwszy / ostatni kotek
mocujgcy powinien by¢é umieszczony w odlegtosci nie mniejszej niz 50 mm od poczatku / konca
legara. Wkret nalezy wkreca¢ do momentu odczucia pierwszego oporu, tzn. do oparcia sie tebka o
dolng scianke legara. Pomiedzy legarami ukfadanymi po dlugosci (jeden za drugim) nalezy
zostawi¢ 10 mm odstepu. W przypadku uktadania legarow o nieréwnych dtugosciach zaleca sie
utozenie ich na tzw. ,mijanke”. W przypadku koniecznosci tgczenia desek po dtugosci stosujemy
dwa rzedy legaréw oddalonych od siebie w odlegtosci 20 mm. Miedzy tgczonymi w ten sposob
deskami nalezy zachowa¢ 10 mm dylatacji. Wielkos¢ dylatacji zalezy od temperatury, przy ktorej
nastepuje montaz - przy wyzszej temperaturze nalezy zachowaé mniejsze dylatacje niz przy
nizszej. Przy uktadaniu legaréw przy Scianie, nalezy zostawi¢ pomiedzy $ciang a legarem 10 mm -
15 mm dylatacji. Koncéwki kazdej deski muszg wspieraé sie na oddzielnym legarze i byé
przymocowane oddzielnymi klipsami.
Deski tarasowe mozna rowniez utozy¢ bezposrednio na profilach aluminiowych, drewnianych lub
stalowych ocynkowanych. W przypadku skorzystania z powyzszych rozwigzan nalezy zastosowaé
sie do wytycznych producentéw tych profili, gdyz kazdy producent moze zaleca¢ inne odlegtosci
pomiedzy punktami podparcia. Przyjmuje sie jednak, ze punkty podparcia dla profilu aluminiowego
o wymiarach 30 mm x 30 mm i grubosci $cianki 2 mm wynoszg 500 mm. Ostatecznie nalezy
zastosowacé sie do wytycznych z projektu. W przypadku ukfadania desek tarasowych na legarach
drewnianych nalezy zastosowac¢ odpowiednio zaimpregnowane i przygotowane legary z wybranych,
twardych gatunkéw drewna. Wykorzystanie w tym celu legarow z miekkiego drewna (takiego jak np.
sosna, $wierk) spowoduje ich wczesne zbutwienie, co doprowadzi do uszkodzenia tarasu. Firma
Domo Pawet Kubik nie bierze odpowiedzialnosci za trwatos¢ oraz stabilno$¢ catej konstrukciji.
Na podtozach punktowych takich jak np. wsporniki z tworzyw sztucznych, ptyty betonowe itp., nie
nalezy ukfadac legaréw w pozycji pionowej. W przypadku wystgpienia na tarasie znacznych sit
skupionych takich jak ciezkie przedmioty lub znacznego natezenia ruchu (np. schody) odlegtosci
pomiedzy punktami podparcia legaréw, jak i odlegtosci pomiedzy nimi nalezy odpowiednio
zagescic. W celu zwiekszenia stabilnosci konstrukcji nalezy zwiekszy¢ powierzchnie podparcia
legarow. Mozna wykorzysta¢ do tego pianke poliuretanowg nisko-rozprezng pomiedzy legar, a
podtoze, na mozliwie jak najwiekszej dtugosci legaréw.

MONTAZ DESEK
Deski tarasowe z kompozytu nalezy montowa¢ do legaréw za pomocg dedykowanych klipséw
montazowych ze stali nierdzewnej. Przed przymocowaniem Kklipsow nalezy wykonac¢ otwory
prowadzace, wierttem 2mm. Klipsy zawsze dopasowujemy do wykonanego w legarze rowka. Na
dtugosci 1m deska musi by¢é podparta minimum trzema legarami. Montaz deski nalezy rozpocza¢
od przymocowania klipséw startowych do legaréw. Klips startowy mocujemy na krawedzi legara.
Trzeba pamieta¢, aby zachowa¢ minimum 10mm odstepu od budynku lub innych elementéw
statych. Po przymocowaniu klipséw startowych nalezy zamontowa¢ deski na tarasie. Deske trzeba
wtozy¢ tak, aby zostata doktadnie uchwycona przez klips startowy, a nastepnie docisngc jg i
przykreci¢ jej drugg krawedz za pomocg klipsa montazowego. Proces ten nalezy powtoérzy¢ z



kolejnymi deskami na wszystkich legarach. Klipsy montazowe zapewniajg odpowiedni odstep
miedzy deskami. W przypadku fgczenia na jednym tarasie desek o réznej dtugosci, zaleca sie
uktadanie ich naprzemiennie na tzw. ,mijanke”. W takim przypadku konce desek muszg spoczywac
na oddzielnych legarach i muszg zosta¢ przymocowane za pomocg oddzielnych klipséw. Pomiedzy
deskami uktadanymi jedna za drugg po dtugosci, nalezy zachowa¢ min.10mm odstep. Montaz
ostatniej deski nalezy wykonaé przykrecajgc (po jej 6wczesnym nawierceniu) wkret pod katem 45°
przez dolng krawedz deski do legara.

WYKANCZANIE LISTWA COKOLOWA

Listwy znajdujgce sie na rogach tarasu nalezy docigé pod katem 45°, a nastepnie przymocowac je
za pomocg kleju elastomerowego lub wkretéw samo-wiercgcych. Aby zapewnié¢ listwie minimalng
prace, nalezy zastosowac otwory eliptyczne pod wkret. Na powierzchni czotowej deski, listwe
trzeba montowa¢ do ptaszczyzny bocznej legara. Deska tarasowa pod wpltywem wilgotnosci oraz
temperatury wydtuza sie, w zwigzku z czym wymagana jest 5mm dylatacja miedzy kompozytowag
listwg wykonczeniowa, a czotowg powierzchnig legara. Bez zachowanej dylatacji listwa moze ulec
zniszczeniu.

WYKONCZENIE LISTWA KATOWA
Montaz listew katowych przebiega bardzo podobnie, jak listew cokotowych. Listwy znajdujace sie
na rogach tarasu, tak jak w przypadku listew cokotowych, nalezy docigé pod katem 45°, a nastepnie
przymocowac je za pomocg kleju elastomerowego lub wkretéw samowiercgcych.

INFORMACJE DODATKOWE

Ze wzgledu na zawarto$¢ maczki drzewnej dopuszczalne sg réznice kolorystyczne miedzy
deskami. Naturalng cechg desek kompozytowych jest zmiana koloru (zmiana koloru nastepuje pod
wptywem dziatania promieni stonecznych). Nie ma to wptywu na zywotnos$¢ tarasu i nie jest wadg
produktu. Dla zachowania jednolitego koloru na catej powierzchni, nie zaleca sie zastanianie na
state jednego miejsca np. meblami ogrodowymi. W pierwszej fazie (mniej wiecej w ciggu
pierwszych 4 tygodni od montazu) nastepuje stabilizacja kolorystyczna. Deski kompozytowe po
zakonczonym procesie schniecia osiggajg koncowy odcien. W pierwszym okresie uzytkowania
mogg pojawi¢ sie smugi po deszczu. Jest to proces naturalny, pojawianie sie smug powinno
znikng¢ po kilku tygodniach uzytkowania tarasu.

Ze wzgledu na komorowg budowe deski zaleca sie unikanie duzych punktowych obcigzen (np. nogi
mebli), ktére moga spowodowac¢ mechaniczne uszkodzenie deski.

PLASTWOOD - tarasy i ogrodzenia kompozytowe

DOMO Pawet Kubik

32-800 Brzesko, woj. matopolskie

NIP:8691769516

tel. 507 467 047 DESKI KOMPOZYTOWE

e-mail: biuro@plastwood.pl PLAST

www.plastwood.pl



